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实际里程试验在江西省多雨潮湿的吉安地区

进行"经一年多的行驶#R=.4试验轮胎的平均

行驶里程 为0!1"(AB#累 计 平 均 磨 耗 为1#"1
AB$BBS"#均与.4试 验 轮 胎 相 当%.4试 验 轮

胎的此两项性能值分别为01$#&AB和1&1"AB
$BBS"&"参加试验的司机均反映#R=.4试验

轮胎的抗湿滑性能有明显改善#优于.4试验 轮

胎"

’!结论

%"&与.4相比#R=.4的硫化速率较低#应

用时需适当调整硫化体系"
%&&R=.4抗湿滑性能好#综合性能优于.4"
%$&R=.4可以部分或全部代替.4用于载
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东洋准备在美国进行小批量生产
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东洋公司在其佐治亚州卡特斯维尔厂奠基典

礼举行几周后#介绍了该公司这家在美国生产厂

的详情"据德意志银行说#这家日本轮胎厂将安

装非常适于进行小批量生产的灵活+自动化生产

装置#它生产的轮胎质量比普通装置更好"东洋

把这 种 装 置 称 作 先 进 轮 胎 生 产 模 块%QGMN9eIG
+fEIXPIENKFL9RLG7OI#即 Q+XR&"两 年 前 东

洋首次公开该装置#该装置在丰田汽车公司的支

持下开发#并在日本进行了试生产"这家新厂是

东洋在美国的第一个生产厂#投资$3%&亿美元#

可创造%##个工作岗位"&##(年竣工后#每年可

生产&##万条轿车和轻载子午线轮胎"
!涂学忠摘译"

一种含有热解炭黑的橡胶轮胎
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&!&,一种含有热解炭黑的橡胶轮胎-#利用热解炭

黑替代从天然气+石油和乙烯焦油中得到的炭黑

制造橡胶轮胎#补强效果+拉伸强度和撕裂强度不

变#但可降低轮胎生产成本"
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