
　　从表 2 可以看出 ,B 配方增加了 1 份胶

易素 T278 以后 ,提高了胶料的均匀性和致密

性 ,因此 ,各项物理性能均好于配方 A。而 C

配方在增加 1 份胶易素 T278 的基础上又增

加了 2 份 Si269 ,改善了胶料的交联结构 ,因

此 C 配方的物理性能又好于 B 配方 ,老化前

后的耐磨性能则更加明显。

在粘弹性方面 ,无论在常温还是 100 ℃

条件下 ,B 和 C 配方的损耗因子 tanδ都比 A

配方的小 ,按照粘弹性理论 ,损耗因子小的胶

料具有较好的耐磨性 ,说明 B 和 C 配方胶料

的耐磨性优于 A 配方。

5 　结语

通过测定胶料的粘弹性 ,可以得到与物

理性能相同的结论 ,而且利用胶料的粘弹性

进行配方研究的结果与轮胎在实际使用过程

中的性能具有较好的相关性 ,因此在生产和

科研中具有十分广阔的应用前景。该滞后损

失仪具有测试频率宽、能在低应变下测试以

及操作简单等优点 ,为生产和科研提供了一

种科学而有效的检测手段。

致谢 　在试验过程中得到了张洪奎工程

师的大力支持 ,在此表示深深的感谢 !
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