
龙弹力丝具有很大的发展潜力 。
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　　Abstract　A comparison of the processibility and the physical properties between the elast ic

nylon short f ilament/ rubber composite and the conventional nylon short fibre/ rubber composite

w as made.The results show ed that the elastic nylon short f ilament dispersed more easily and i ts

rubber composite possessed excellent phy sical properties.
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1997年全国橡标委通用物理试验

方法分委会扩大会议召开

1997年全国橡标委通用物理试验方法

分技术委员会扩大会议于 1997 年 11月 1 ～

4日在湖南省张家界市召开 ,出席会议的有

分委会委员 、标准起草人及有关单位的代表

共 32人。

会议总结了分委会 1997年的工作;审查

了《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性

能的测定》 、《硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的

测定》和《硫化橡胶耐磨性能的测定》3项标

准送审稿;并对化督标发[ 1997] 092号文件

要求的 1990 年以前的 34 项标准进行了复

审 ,提出继续有效的标准 20项 ,应做修订的

标准 14项(其中硬质橡胶物理试验方法标准

7项)。

代表们建议由分委会组织有关生产厂家

及单位相互沟通 ,共同合作 ,做好这些标准的

修订工作 。

会上代表们认真审议 ,提出了许多宝贵

意见 ,会议完成了各项预定任务 ,取得了圆满

成功 。

(全国橡标委通用物理试验方法分技术

委员会秘书处　吕英欣供稿)
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