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世界主要国家和地区合成橡胶生产能力简介

崔小明
(北京燕山石化公司研究院 ,北京　102550)

　　根据国际合成橡胶生产者协会统计 ,2004年

全世界合成橡胶的总生产能力为 1252.3万 t ,其

中西欧地区的年生产能力为231.9万 t ,约占世界

合成橡胶总生产能力的 18.5%;中东和非洲地区

的年生产能力为 14.5 万 t ,约占总生产能力的

1.2%;北美地区的年生产能力为311万 t ,约占总

生产能力的 24.8%;拉丁美洲的年生产能力为

69.3万 t ,约占总生产能力的 5.5%;亚太地区的

年生产能力为 443.4 万 t , 约占总生产能力的

35.4%;中欧和独联体的年生产能力为 182.2

万 t ,约占总生产能力的 14.5%。

1 丁苯橡胶

2004年全世界乳聚丁苯橡胶(固态)的生产

能力为374万 t ,约占世界合成橡胶总生产能力的

29.9%,其中西欧地区的年生产能力为 40.2万 t ,

约占世界乳聚丁苯橡胶(固态)总生产能力的

10.7%;中东和非洲地区的年生产能力为 8.5

万 t ,约占总生产能力的 2.3%;北美地区的年生

产能力为 70.7 万 t ,约占总生产能力的 18.9%;

拉丁美洲的年生产能力为 40.3万 t ,约占总生产

能力的 10.8%;亚太地区的年生产能力为 147.4

万 t ,约占总生产能力的 39.2%;中欧和独联体的

年生产能力为 66.9 万 t , 约占总生产能力的

17.9%。

2004年全世界溶聚丁苯橡胶(固态)的生产

能力为 72.6万 t ,约占世界合成橡胶总生产能力

的 5.8%,其中西欧地区的年生产能力为 13.9万

t ,约占世界溶聚丁苯橡胶(固态)总生产能力的

19.1%;中东和非洲地区的年生产能力为 3万 t ,

约占总生产能力的 4.1%;北美地区的年生产能

力为 18万 t ,约占总生产能力的 24.8%;拉丁美

洲的年生产能力为 5.5 万 t ,约占总生产能力的

7.6%;亚太地区的年生产能力为 22.2万 t ,约占

总生产能力的 30.6%;中欧和独联体的年生产能

力为 10万 t ,约占总生产能力的 13.8%。

2 聚丁二烯橡胶

2004 年全世界的聚丁二烯橡胶生产能力为

278.8 万 t , 约占世界合成橡胶总生产能力的

22.3%,其中西欧地区的年生产能力为 43.1万 t ,

约占世界聚丁二烯橡胶总生产能力的 15.5%;中

东和非洲地区的年生产能力为 3万 t ,约占总生产

能力的 1.1%;北美地区的年生产能力为 89.7

万 t ,约占总生产能力的 32.2%;拉丁美洲的年生

产能力为 8.9万 t ,约占总生产能力的 3.2%;亚

太地区的年生产能力为110.1万 t ,约占总生产能

力的 39.5%;中欧和独联体的年生产能力为 24

万 t ,约占总生产能力的 8.6%。

3 异戊橡胶

2004年全世界异戊橡胶的生产能力为 69.4

万 t ,约占世界合成橡胶总生产能力的 5.5%,其

中西欧地区的年生产能力为 2.52万 t ,约占世界

异戊橡胶总生产能力的 3.6%;北美地区的年生

产能力为 9万 t ,约占总生产能力的 13.0%;亚太

地区的年生产能力为 7.3万 t ,约占总生产能力的

10.5%;中欧和独联体的年生产能力为 50.6万 t ,

约占总生产能力的 72.9%。

4 乙丙橡胶

2004年全世界二元/三元乙丙橡胶的生产能

力为 126.5万 t ,约占世界合成橡胶总生产能力的

10.1%,其中西欧地区的年生产能力为 36万 t ,约
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占世界二元/三元乙丙橡胶总生产能力的28.5%;

北美地区的年生产能力为 51.6万 t ,约占总生产

能力的 40.8%;拉丁美洲的年生产能力为 3.5

万 t ,约占总生产能力的 2.8%;亚太地区的年生

产能力为 32.4 万 t ,约占总生产能力的 25.6%;

中欧和独联体的年生产能力为 3万 t ,约占总生产

能力的 2.4%。

5 丁基橡胶

2004年全世界丁基橡胶的生产能力为 114.6

万 t ,约占世界合成橡胶总生产能力的 9.2%,其

中西欧地区的年生产能力为 27.6万 t ,约占世界

丁基橡胶总生产能力的 24.1%;北美地区的年生

产能力为 34.1 万 t ,约占总生产能力的 29.8%;

亚太地区的年生产能力为 34.8万 t ,约占总生产

能力的 30.4%;中欧和独联体的年生产能力为

18.1万 t ,约占总生产能力的 15.8%。

6 丁腈橡胶

2004年全世界丁腈橡胶的生产能力为 55.9

万 t ,约占世界合成橡胶总生产能力的 4.5%,其

中西欧地区的年生产能力为 16.3万 t ,约占世界

丁腈橡胶总生产能力的 29.2%;北美地区的年生

产能力为 7万 t ,约占总生产能力的 12.5%;拉丁

美洲的年生产能力为 5 万 t ,约占总生产能力的

8.9%;亚太地区的年生产能力为 21.5万 t ,约占

总生产能力的 38.5%;中欧和独联体的年生产能

力为 6.1万 t ,约占总生产能力的 10.9%。

7 氯丁橡胶

2004年全世界氯丁橡胶的生产能力为 31.5

万 t ,约占世界合成橡胶总生产能力的 2.5%,其

中西欧地区的年生产能力为 10.5万 t ,约占世界

氯丁橡胶总生产能力的 33.3%;北美地区的年生

产能力为 10.0 万 t ,约占总生产能力的 31.7%;

亚太地区的年生产能力为 10.5万 t ,约占总生产

能力的 33.3%;中欧和独联体的年生产能力为

0.5万 t ,约占总生产能力的 1.6%。

8 苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物

2004年全世界苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物的

生产能力为129万 t ,约占世界合成橡胶总生产能

力的 10.3%,其中西欧地区的年生产能力为 41.8

万 t ,约占世界苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物总生产

能力的 32.4%;北美地区的年生产能力为 20.9

万 t ,约占总生产能力的 16.2%;拉丁美洲的年生

产能力为 6.1万 t ,约占总生产能力的 4.7%;亚

太地区的年生产能力为 57.2万 t ,约占总生产能

力的 44.3%;中欧和独联体的年生产能力为 3

万 t ,约占总生产能力的 2.3%。

钢铁联合工会为

普利司通 /费尔斯通公司
设定谈判底线

普利司通/费尔斯通公司和美国钢铁联合工

会谈判者在 2005年 5月 28 ～ 29周末达成协议 ,

但是谈判是否继续将取决于双方的进展 。

联合工会已给这家位于田纳西州 Nashville

的轮胎厂设定最迟谈判时间为 5月 28日 ,如果到

时还不能达成协议 , 7月中旬联合工会将组织举

行罢工。

联合工会新闻发言人说 ,如果双方继续僵局

而看不到进展 ,联合工会代表将离开谈判桌回家

并动员会员罢工。联合工会将告知工厂 7月的罢

工即将来临。

自 2003年 3月为期 3年的主合同期满 ,联合

工会与公司进行了二年多的断断续续的谈判 。大

约 6000名在普利司通/费尔斯通八个轮胎及橡胶

厂的联合工会会员自此延期工作。

最近一轮的谈判自 5月16日在 St.Louis开

始。普利司通/费尔斯通是全球唯一与联合工会

有主合同在 2003年期满后还未协商好的著名轮

胎制造商 。主要未解决的内容有工作安全 、北美

工厂的投资 、进口限制以及中立性 。

在联合工会的网页上致会员的一封信中 , 参

与谈判的联合工会委员说 ,尽管我们经过二年的

努力 ,但是距开始谈判时设想的目标还遥远 。普

利司通/费尔斯通公司坚持要我们做出巨大的让

步 ,不能充分满足我们工作的安全及其它要求。

联合工会发言人说 ,在我们被迫采取罢工行

动前 ,我们大家希望达成一揽子协议 ,并且我们都
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