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由表 3可 以看 出，随着硅 烷偶联 剂 KH550 

用量增大，胶料的 MH，ML和 t 。变化不大，t。。先 

延长 后 缩 短 。还 可 以看 出，随 着 硅 烷 偶 联 剂 

KH550用量增 大，胶料 硬 度 逐 渐 减小 ，拉 伸强 

度、拉断伸长率先增 大而后 减小 。总的来看 ，当 

硅烷偶联剂 KH550用量为 1．2份时，胶料物理 

性能较好。 

3 结论 

(1)AT是一种层链状一维纳米硅酸盐黏土矿 

物 ，是 MVQ新型的补强材料。 

(2)AT用量为 8O份时 ，MVQ胶料物理性能 

较好。 

(3)当AT用量为 8O份时，用 1．2份硅烷偶 

联剂 KH55O对 AT进行改性 ，MVQ胶料的物理 

性能进一步提高。 
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ANRPC修正主要成员国 2012年天然橡胶产量 

天然橡胶生产国协会(ANRPC)日前重新发 

布了由成员国政府提供的天然橡胶数据 ，并且 

不再对增加值进行预测或估计。 

ANRPC已把马来西亚 2012年天然橡胶产 

量下调 5万 t，至 95万 t；越南 2012年天然橡胶 

产量增至 95．5万 t，由此跃居 2012年世界天然 

橡胶生产国的第 3位，略领先于马来西亚；印度 

紧随其后，2012年印度的天然橡胶产量预计为 

92万 t。 

ANRPC表示，斯里兰卡和柬埔寨暂时将 

2012年天然橡胶产量分别减至 l5．133万 t和 

6．75万 t。考虑到国际三方橡胶理事会(ITRC) 

实施 了减 少 天 然 橡 胶 出 口的决 议 ，马来 西 亚 

2012年天然橡胶 出口量从 131．5万 t下调为 

127万 t，而越南 2012年天然橡胶出口量增大到 

98．8万 t。 

ANRPC称，尽管 2012年第 4季度 ITRC已 

实施削减出口量，但由于 2012年第 2季度和第 

3季度天然橡胶市场高增长，2012年天然橡胶 

总进 口量已大幅增长 11．9 ，与上年同期相比 

增长 8．9 ，这 主要 归 因于 中 国、印度 、马来 西 

亚、斯里兰卡和越南分别上调 了各 自的天然橡 

胶进 口量 。 
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