
橡胶科技 标准·测试

· 50 ·

2016 年第 11 期

甲酰亚胺生成的混炼胶中防焦剂CTP的鉴定方法

做出规定；（2）准确性不够，IR谱仅能对官能团进

行鉴定，无法准确到化学物质的鉴定上，若硫化胶

中加入含有O=C-Ar-C=O结构的其他功能助剂，

也可能会被误判为防焦剂CTP；（3）灵敏度较差，

萃取液基底复杂，防焦剂CTP在橡胶配方中的加入

量较小（＜1%），故萃取液IR谱上（1 774±5） cm-1

处的谱峰极弱，且容易受到酯类物质吸收谱峰的 
干扰。

利用GC/MS法分析邻苯二甲酰亚胺以鉴定

橡胶中防焦剂CTP的方法不受复杂基质的影响，灵

敏度和准确性都较高，可鉴定质量分数小于0. 05%
的防焦剂CTP存在。另外，无论是混炼胶还是硫化

胶，防焦剂CTP在GC/MS法测试中均以邻苯二甲

酰亚胺的形式出现，测试方法简单，事半功倍。

3 结语

通过设计试验，建立GC/MS鉴定混炼胶和硫

化胶中防焦剂CTP的方法。对已知配方的成品轮

胎10个部位胶料进行分析证明，GC/MS法鉴定混

炼胶和硫化胶中是否存在防焦剂CTP有效，具有

实用性；与IR法鉴定硫化胶中的防焦剂CTP相比，

GC/MS法不受复杂基质的影响，灵敏度和准确性

较高，操作简单。
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Abstract：Based on the mechanism of the reaction of anti-scorching agent CTP and accelerator which 
produced phthalimide，the method of gas chromatography/mass spectrometry（GC/MS） for the identification 
of anti-scorching agent CTP in unvulcanized rubber and vulcanized rubber was established. It was then 
validated by known formulations. Compared with infrared spectroscopy（IR） method，the GC/MS method 
was more sensitive and accurate in the determination of anti-scorching agent CTP in unvulcanized and 
vulcanized rubber.
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ANRPC预计2016年天然橡胶产量小幅增长

中图分类号：TQ332  文献标志码：D

据天然橡胶生产国协会（ANRPC）最新发布的

统计数据，2016年1—9月，ANRPC成员国天然橡

胶（NR）总产量为795. 2万t，与上年同期的795. 4万
t接近；预计2016年ANRPC成员国NR产量将达到 

1 109.2万t，较2015年的1 104.2万t小幅增长0.5%。

2016年1—9月，中国、菲律宾和马来西亚NR产

量同比分别下降6.7%，8.2%和10.0%，泰国和印度尼

西亚同比均增长0.6%，越南和印度同比均增长4.4%，

柬埔寨同比增长6.1%，斯里兰卡同比增长7.2%。

（余 雯）


